Синтез и применение 4-фенил-4-метил-1,3-диоскана и 4-фенил-дигидропирана в процессах обогащения руды шунгита.
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Синтезы 4-фенил-4-метил-1,3-диоскана и 4-фенил-дигидропирана проводились по следующей схеме [1]
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	Рисунок 1 – Реакция α-метилстирола с формалином


	Рисунок 2 – Реакция перегруппировки 4-метил-4-фенил-1,3-диоксана




Объектом для испытаний по обогащению являлись породы содержащие шунгит. Шунгит – это углеродно-минеральное сырье извлекаемое в восточно-казахстанской области.

Исследования продуктов в процессе обогащения шунгит содержащих пород были проведены в сравнении с существующим флотационным реагентом «Flotol B".

Результаты проведенной флотации представлены в таблице 1.



Таблица 1  

	Название соединения
	Порода
	Диоксан
	Диоксан
	Flotol B + Керосин
	Диоксан + Керосин
	Flotol B

	Объем, мл
	
	0,1
	0,2
	0.1 + 0.1
	0.1 + 0.1
	0,1

	Содержание углерода (%)
	35.3
	55,3
	53,8
	52,5
	51,7
	50,3

	
	
	14,0
	14,7
	12,7
	13,6
	21,3


По данным таблицы следует заключение, что флотационный реагент 4-фенил-4-метил-1,3-диоскан рекомендуется использовать без добавления керосина, ввиду отсутствия значительных изменений в содержании углерода в флот концентрате.
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