Фазовые превращения в нестехиометрическом теллуриде меди
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Методом кулонометрического титрования получены кривые зависимости ЭДС электрохимической ячейки от состава образцов Cu2-xTe при температурах 613 и 653 К для составов с x = 0÷0,3 (рис.1). Согласно кривым титрования при температуре 613 К существуют две однофазные области, соответствующие составам: Cu2-xТе (x = 0÷0,09), Cu1,88Те – Cu1,76Те. При температуре 653К наблюдаются однофазные области, соответствующие составам: Cu2-xТе (x = 0÷0,1), Cu1,88Те – Cu1,81Те. Области гомогенности с изменением температуры смещаются по составам.
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	Рис. 1. Кривые титрования теллурида меди CuxTe при 613 и 653 К


На основе данных кулонометрического титрования, был построен фрагмент фазовой диаграммы теллурида меди в разрезе “температура-состав” в интервале температур 613–673 К. Можно отметить наличие полиморфных фаз данного соединения на небольшом интервале температур, соответствующих узким областям гомогенности, что согласуется с литературными данными [1-3].

Для однофазных составов образцов были получены экспериментальные зависимости ЭДС электрохимической ячейки теллурида меди от температуры. Для образцов Cu1.8Te и Cu1.78Te после температуры 643 К наблюдаются одинаковые значения ЭДС ячейки, что также свидетельствует о фазовом переходе при данной температуре.
Согласно расчетам, соединение состава Cu1,75Te при комнатной температуре индицируется в гексагональной сингонии с параметрами решетки а = 8,32 Å, с = 7,21 Å. Соединение состава Cu1,85Te при комнатной температуре также является однофазным, относится к гексагональной сингонии с параметрами, а = 8,38 Å, с = 21,73 Å. Состав Cu1,96Te при 298К индицируется в гексагональной сингонии с параметрами решетки, а = 12.67 Å, с = 21.54 Å.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-32-80007.
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