Влияние карбонат-иона на растворение карбонатов церия (III), европия (III) и иттербия(III)
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Редкоземельные металлы являются одним из самых важных в мире сырьевых ресурсов в XXI веке. Потенциал их использования огромен и связан с технологическим ростом [2]. Интерес к рынку редкоземельных металлов подкреплен высокой стоимостью РЗМ и продуктов с их содержанием и уникальными свойствами редких земель и продуктов, получаемых на их основе. Методы производства РЗМ из традиционных источников зачастую являются трудоемкими и требуют значительных инвестиций. В настоящее время активно развивается направление получения редкоземельных металлов из техногенного сырья: красные шламы, фосфогипс, кеки, шлаки и угольных отходов. Задачами исследования является определение физико-химических закономерностей извлечения РЗМ из красного шлама. Существуют данные по существованию в красных шламах значительного количества лантана, церия, празеодима, неодима и других редких земель с суммарным содержанием 506 – 2500 г/т [3], включая 90 – 110 г/т Sc2O3 [1]. Данные РФА указывают на нахождение РЗМ в виде оксидов, высокое содержание щелочи в КШ способствует образованию также гидроксидов редких земель. Для перевода оксидов РЗМ в водорастворимые карбонатные комплексы требуется получение карбонатов РЗМ по реакциям:

[image: image2.png]2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

0,800

C(P3M?*)*10”3, MoIIB/1T

0,600

0,400

0,200

0,000

0,35

0,75

Cpasuenne uzotepm T(25°C)

0,95 115
C(COs>), Momb/1

135

—0— Cex(COs)»-(NH:):COs

—8— Eus(CO3)s-(NH::COs

—— Yb2(COs)s-(NH):COs




[image: image1.wmf][

]

;

,

,

;

)

(

2

)

1

(

)

(

;

3

)

(

3

4

3

)

3

2

(

3

2

3

3

2

2

3

3

2

3

2

3

2

NH

K

Na

M

CO

REE

Na

CO

M

n

CO

REE

O

H

CO

REE

CO

H

O

REE

n

n

-

=

-

+

+

=

+

-

В ходе растворения были получены изотермы растворения карбонатов церия, европия, иттербия, представленные на рисунке 1.
Рис 1. Изотермы растворения лантаноидов в карбонатных средах
В ходе исследования определено, что растворение карбонатов РЗМ идет аналогично при концентрации карбонат-ионов 0,95 моль/л. При более низких концентрациях лучше растворяются карбонаты РЗМ с большей атомной массой.
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