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Электрохромные материалы имеют большое значение в современной технике и технологии. Разработка удобного и относительно недорогого способа получения тонкопленочных электрохромных материалов является актуальной задачей в этой области. Золь-гель метод является подходящим для поставленной задачи, но остается важным оценить влияние различных факторов на получение тонкопленочных материалов на основе WO3.  Сушка и отжиг образцов после нанесения являются важным этапом в получении электрохромного материала, так как позволяют удалить оставшийся растворитель с подложки и закрепить пленку на ней. При разной температуре отжига образуется разная кристаллическая структура вещества.
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Рис. 1 Общий вид циклических вольтамперограмм
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Рис. 2 Графическое представление рассчитанных коэффициентов диффузии
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 Рис. 3 Общий вид полученных рентгенограмм

Температура отжига является важнейшим фактором, влияющим на электрохромные характеристики данного материала. Скорость нанесения в условиях эксперимента не оказала существенного влияния на определяемые параметры.
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